RETOURS NON COU
PAR LA GARAI

PRODUIT
ENDOMMAGE

uveaux produits qui a été endommageé lors
d’une tentative d’installation.
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Des tuyaux noircis démontrent des signes d’électrolyse
en raison d’'une mauvaise charge électrique de la mise en
terre provoquant des trous d’épingle avec le temps.
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FAITES CONFIANCE

a des pieces congues et développées ici
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT e
CONTAMINE e
La couleur rouille indique que le liquide de = :jg

refroidissement est contaminé soit par ’'oxydation ou la g %%

combinaison de differents liquide de refroidissement; ce ===
qui provoque I’érosion prématurée des composants du ===
systeme ainsi que la diminution d’espérance de vie du = ==
liquide de refroidissement. SI=ISES
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